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SRB482 Levantamento Geológico Estrutural Aplicado à Viabilidade Econômica de Lavra de Rocha 
Ornamental de Mármore Em Itaoca - ES 

SRF474 Análise das Principais Rochas Ornamentais Produzidas No Estado do Ceará de Acordo Com 
O Potencial de Mercado e Características Geológicas 

SRF479 Análise da Evolução dos Regimes de Aproveitamento de Rochas Ornamentais Pelos 
Principais Produtores No Brasil No Período Pandêmico 

SRG686 Análise da Rocha de Extração da Brita Na Resistência Final do Concreto 

SRG736 Caracterização Química e Mineralógica de Argilas e de Finos do Beneficiamento de Rochas 
Ornamentais Para Produção Sustentável de Cerâmica Vermelha 

SRG751 Utilização do Planejamento Simplex-lattice Para O Desenvolvimento de Rochas Aglomeradas 
Produzidas Com Resíduo de Rocha Ornamental 

SRG786 Prognóstico De Extrusão De Massas Cerâmicas Argilosas Com Incorporação De Finos Do 
Beneficiamento De Rochas Ornamentais 

SRJ225 Cenário da Saúde e Segurança do Trabalho No Setor de Mineração No Estado do Espírito 
Santo 

SRL042 Possibilidades de Uso de Resíduos de Rochas Ornamentais Depositados Em Aterros Como 
Matéria-prima Industrial 

SRL043 Aplicação do Resíduo de Rocha Granítica Proveniente do Tear Multifios Diamantado Para 
Confecção de Rochas Aglomeradas Artificiais 

SRL083 Processo de Fabricação Industrial de Blocos de Vedação Com Resíduos do Beneficiamento 
de Rochas Ornamentais 

SRL117 Geração de Tijolos Ecológicos Constituídos de Resíduos de Ardósias e Poliuretano 

SRL203 Avaliação da Utilização do Resíduo de Rocha Ornamental Como Remineralizador Na 
Agricultura Familiar: Um Estudo de Caso No Município de Novo Oriente, Ceará 

SRL485 Rejeitos de Quartzitos do Sudoeste de Minas Gerais: Estudo da Fração Miúda Para A 
Fabricação de Tijolo Solo-cimento 

SRL565 Avaliação das Propriedades Físicas de Peças Cerâmicas Obtidas A Partir do Rejeito do 
Granito Verde Ubatuba Em Função dos Parâmetros de Processamento 

SRL623 Incorporação de Resíduos de Rochas Ornamentais Em Pisos Cerâmicos Intertravados 

SRL745 Utilização Sustentável dos Finos do Beneficiamento de Rochas Ornamentais Na Produção de 
Cerâmica Vermelha 

SRL749 Ánalise da Influência Granulométrica e do Tipo de Resina Na Fabricação das Rochas 
Aglomeradas 

SRL789 Efeitos do Tratamento Térmico Na Liberação de K de Pegmatitos da Província Pegmatítica da 
Borborema 
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SRF113 Caracterização Tecnológica e Proposta de Restauração de Escultura de Anjo, Presente No 
Cemitério do Catumbi, Rio de Janeiro 

SRF787 Densidade e Porosidade de Rochas Ornamentais das Regiões de Serra Caiada, Tangará e 
Santa Cruz- RN 

SRG063 Aplicação da Técnica de Análise de Agrupamentos Em Ensaios de Caracterização Tecnologica 
de Rochas Ornamentais Portuguesas Utilizando O Software Livre Orange 

SRG158 Estudo Comparativo de Parâmetros Mecânicos de Rochas Aglomeradas Comerciais Por Meio 
de Ensaios de Caracterização Tecnológica 

SRG367 Caracterização Tecnológica do Granito Cinza Santa Cruz/RN Para Fins de Rocha Ornamental 

SRG475 Caracterização Tecnológica do Granito Cinza Andorinha, Rocha Ornamental da Região de 
Serra Caiada - RN. 

SRG582 Caracterização Tecnológica de Amostras de Quartzito Para Utilização Como Rocha 
Ornamental 

SRG603 Caracterização Tecnológica de Rocha Pegmatítica Objetivando Sua Aplicação Como Rocha 
Ornamental 

SRG681 Alterações Físicas e Mineralógicas do Monumento à Juventude Brasileira 

SRG750 Caracterização Tecnológica do Granito Cinza Santa Cruz da Região de Tangará - RN. 

SRG771 Caracterização Petrográfica do Granito Azul Sucuru, Município de Sumé-PB 

SRG782 Avaliação e Caracterização das Rochas Ornamentais do Estado de Sergipe: Estudo de Caso 
do Quartzito Na Região de Nossa Senhora das Dores 

SRI075 Patologias Em Quartzitos Causadas Por Sericitização e Caulinização 

SRI114 Caracterização Tecnológica da Escultura mulher, de Adriana Janacópulos do Palácio Gustavo 
Capanema, Rio de Janeiro 

SRI161 Mapeamento da Deterioração do Calcário Lioz No Convento Santo Antônio, Rio de Janeiro 

SRI504 Patologia das Rochas Ornamentais Em Monumentos Públicos Na Cidade de Campina 
Grande, PB 

SRI622 Do Glamour Ao Desgaste: A Importância de Conhecer As Propriedades das Rochas 
Ornamentais 

SRI630 Caracterização de Cantarias do Pavilhão Paulo Cézar, Santa Casa de Misericórdia. 

SRI684 Configuração do Ultrassom Para Avaliar Pedras do Patrimônio do Rio de Janeiro: Estudo 
Preliminar 
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